Anleitung zur Verlegung von Sauberlauffliesen/Planken

CORAL Fliesen & Planken

VORBEMERKUNG

Coral Fliesen/Planken von Forbo kdnnen auf jeden verlegereifen Untergrund
verlegt werden. Der Untergrund muss fest, tragfahig, dauertrocken und
eben sein.

Dariiber hinaus sind die Anforderungen des BEB-Merkblattes,Beurteilen
und Vorbereiten von Untergriinden - Beheizte und unbeheizte FuBboden-
konstruktionen” zu beachten. Nicht unterkellerte Raume (Erdreich beriih-
rende Untergriinde) miissen bauseitig normgerecht gegen aufsteigende
Feuchte abgedichtet sein.

Resteindriicke durch hohe Punktlasten, die besonders im Streiflicht sichtbar
werden, lassen sich bei textilen Bodenbeldgen nicht ganz vermeiden. Diese
kdnnen jedoch durch die Auswahl und Auftragsmenge des Klebstoffs, eine
ordnungsgemafle Verarbeitung und nicht zuletzt durch die Verwendung
geeigneter Stuhl- und Md&belgleiter (Rollen) gemdR EN 12529, auf ein Mini-
mum reduziert werden. Ebenso sind die Farbauswahl der Bodenbeldge und
die Lichtverhdltnisse in den zur Verlegung kommenden Rdumen entspre-
chend Einfluss nehmend. Die genannten Faktoren sind bei der Auswahl der
Hilfsstoffe Spachtelmasse, Klebstoff, etc.) zu beriicksichtigen und ggf. mit
dem Auftraggeber abzustimmen.

HINWEISE

Es gelten die einschldgigen
nationalen Vorschriften:

Deutschland: DIN 18 365 ,Bodenbelagsarbeiten”
/DIN 18 299, Allgemeine Regelungen fiir Bau-
arbeiten jeder Art”/ DIN 18 202 ,MaR3toleranzen
im Hochbau” / Merkblatt TKB-7 ,Kleben von PVC-
Bodenbelagen” Merkblatt TKB-8 ,Beurteilen und
Vorbereiten von Untergriinden fiir Bodenbelags-
und Parkettarbeiten” / TKB-Merkblatt 13 Kleben
von textilen Bodenbeldagen

Osterreich: : ONORM B2232,,Estricharbeiten-
Werkvertragsnorm” / ONORM B 2236, Klebe-
arbeiten fir Bodenbeldge-Werkvertragsnorm” /
DIN 18 202 ,Maftoleranzen im Hochbau”.

Schweiz: SIA Norm 251 (Schwimmende Estriche
im Innenbereich) / SIA Norm 253 (Bodenbeldge

aus Linoleum, Kunststoff, Gummi, Kork, Textilien
und Holz).

Teeel: @ [Rxdbe

creating better environments

FLOORING SYSTEMS



Verlegeanleitung — Coral Fliesen & Planken

VORBEREITUNG

1. Um optimale Verarbeitungsbedingungen zu erreichen,
darf die Unterbodentemperatur 15 °C nicht unterschreiten.
Die Raumtemperatur muss mindestens 18 °C betragen. Die
relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 40-65 % liegen.
Der Bodenbelag sowie alle Hilfs- und Werkstoffe miissen
eine Mindesttemperatur von 18 °C aufweisen.

2.Vor dem Verlegen ist zu priifen, ob der Bodenbelag

aus einer Anfertigung stammt (s. Karton-Etikett). Wir
empfehlen, die Etiketten bis zur Bauabnahme aufzubewah-
ren. Eventuelle Farbabweichungen im Belag sind nur vor
dem Verlegen reklamationsfahig. Auch Transportschaden
kdnnen nur innerhalb der bekannten Fristen beanstandet
werden.

FUSSBODENHEIZUNG

Forbo-Bodenbeldge sind fiir den Einsatz auf Fuboden-
heizung geeignet, die maximale Oberflachentemperatur
des Untergrundes darf generell 27 °C nicht tGberschreiten.
Bei Verlegung auf FuBbodenheizung ist die Heizung 3 Tage
vor, 24 h Akklimatisierung wahrend und bis 7 Tage nach der

VERLEGUNG

Der Pfeil auf der Riickseite jeder Fliese kennzeichnet die
Verlegerichtung. Vor der Verlegung muss festgelegt werden,
ob die Fliesen/Planken richtungsgleich oder in Schachbrett-
optik verlegt werden sollen. Die Planken- und Fliesenkom-
bination Interior kann aufgrund der zufalligen Musterung
auch richtungsfrei verlegt werden.

Der Startpunkt der Verlegung kann vom Verleger so
gewadhlt werden, dass der Verschnitt moglichst gering ist.
Um ein gleichmaBigeres Gesamtbild zu erhalten (besonders
bei der,Schachbrettverlegung”) ist gegebenenfalls darauf
zu achten, dass die geschnittenen Fliesen/Planken an den
gegeniiberliegenden Wanden mdoglichst gleich grof sind.
Gewohnlicherweise beginnt man bei der Verlegung von
Coral Fliesen aber in der Mitte des Raumes nach Aufzeich-
nen eines exakt rechtwinkligen Verlegekreuzes. Die weitere
Verlegung erfolgt stufen- bzw. treppenartig.

Um Verschiebungen/Verrutschen der Coral Fliesen/Plan-
ken und Aufstellen der Kanten bei der Nutzung zu verhin-
dern, wird die Verlegung auf einer flachigen Haftfixierung
empfohlen.
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3. Die Coral Fliesen/Planken sollten 1-2 Tage bei 18-22 °C
im ausgepackten Zustand akklimatisiert werden. Um eine
optimale Akklimatisierung zur gewahrleisten, sollten nicht
mehr als max. 20 Fliesen/Planken ibereinandergestapelt
werden.

24h )\

Akklimatisierung

Verlegungmit einer Oberflichentemperatur von 18-22°C
in Betrieb zu halten (s. a. Schnittstellenkoordinationen). Ein
schneller Temperaturwechsel kann zu Haftungsproblemen
fihren.
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Versichern Sie sich, dass alle Fliesen/Planken eng an der

Nachbarfliese anschlie3en, ohne extreme Stauchungen I
zu erzeugen. Dabei ist es wichtig, dass kein Fasermaterial

zwischen die Fugen gerat. Fliesen/Planken mit aufschiis-

selnden Ecken oder Wolbungen in der Fliesenmitte sollten

vorher aussortiert werden und kénnen ggf. im Randbereich

verwendet werden. Belagsstreifen im Randbereich sollten B
eine Breite von 10 cm nicht unterschreiten.

Coral Fliesen/Planken sollten mit der Spezialfixierung von
Forbo Eurocol 542 oder gleichwertig nach Herstelleranga-
ben verarbeitet werden.

Um eine gleichmafBige und feste Verlegung der Fliesen/
Planken zu gewdhrleisten ist darauf zu achten, die Fixierung
soweit trocknen zu lassen, dass eine Klebeschicht entsteht,
bevor die Fliese eingelegt wird. Werden die duf3eren Flie-
sen/Planken einer Fldche nicht durch aufsteigende Bauteile
(Wiande etc.) oder Ubergangsprofile begrenzt, miissen die
Fliesen/Planken vollflichig mit z. B. Forbo Eurocol 540 oder
Sigan Elements verklebt werden.

Fir das Kleben von Sockelleisten werden sowohl Trocken-
klebstoffe (siehe TKB-Merkblatt 12) als auch Dispersions-
Kontaktklebstoffe empfohlen. Die Wande miissen tro-
cken, ausreichend tragféhig, eben, staubfrei und frei von
haftungsmindernden Stoffen sein, Tapeten sind zu ent-
fernen. Fir die Verarbeitung von Belagsstreifen in Sockel-
leistenprofilen (Dollken TS 60 oder TS100) sollten Sockel-
klebebander bzw. Kontaktklebstoff verwendet werden, da
in der Regel die vorhandenen Selbstklebebadnder auf Dauer
keine ausreichende Haftung fiir Bodenbeldge bieten. Zur
Vermeidung von Klebstoffverseifungen zwischen Teppich-
sockelleiste und Belagsstreifen empfehlen wir den Einsatz
von Teppichsockelleisten (z. B. D6llken TS 60 oder TS 100)
ohne werkseitig aufgebrachte Klebstoffschicht.

Verlegung Coral Fast Flooring Fliesen

Coral Fast Flooring Fliesen im Format 50 x 50 cm ermdgli-
chen eine schnelle und klebstofffreie Verlegung. Dank ihres
Textilrlicken kdnnen die Fliesen innerhalb einer raumlichen
Begrenzung mit Fixierpads lose verlegt werden. Die Pads
verankern die Fliesen an den Kreuzungspunkten mittels
Klettverbindung untereinander. Sie werden lediglich punk-
tuell auf dem Untergrund fixiert. Die Position der Pads wird
vor der Verlegung mittels Schnurschlag auf dem Unter-

grund ermittelt. FAST
FLOORING

Die verfligbaren Farben aus dem Coral Classic- und Brush-
Sortiment sind innerhalb der Kollektion gekennzeichnet
und als Lagerware erhdltlich.
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BESONDERE HINWEISE

Nach Fertigstellung der Verlegung empfehlen wir, den wichtig, dass vom ersten Tag an die richtigen Reinigungs-
Bodenbelag durch Kehren oder Saugen von groben Ver- mafBnahmen angewendet werden. Reinigungs- und Pflege-
schmutzungen zu befreien. Nach Abschluss der Arbeiten anleitungen fir alle Forbo Flooring-Produkte stehen zum

ist es wichtig, den Bodenbelag gegen andere Gewerke / Download zur Verfligung: www.forbo.com/
Baustellenverkehr mit einem geeigneten Schutzprodukt flooring/de-de/downloads/sauberlaufzonen/po45gh

(z. B. Forbo Protection Paper) auszustatten. Wir empfehlen,

die erste Bauschlussreinigung einem professionellen Reini- ~ Reinigungs- und Pflegehinweise sollten dem Hauptauftrag-
gungsunternehmen zu {iberlassen, welches lber geschultes nehmer, dem Kunden bzw. dem Endbenutzer nach Ab-
Personal und die entsprechenden Gerdtschaften verfligt. schluss der Verlegung und vor Beginn einer jeden Ubergabe
Fur einen langfristigen Werterhalt des Bodenbelags ist es ordnungsgemall libergeben werden.

ul
Fir weitere Informationen zu unseren E 1 E

Bodenbeldgen nutzen Sie bitte unser
Verlegevideo oder unsere Webseite:

www.forbo-flooring.de/services (=] P ek :
Kontakt:
Georg Traugott GmbH

FeldstraBe 1

6020 Innsbruck
+43(0)512/29 12 66
office@traugott-tirol.at

Stand: September 2021
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